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Вступ 

У сучасних умовах російської військової агре-
сії щодо України стоматологічне здоров’я наших 
захисників займає одне з ключових місць. Його 
незадовільний стан впливає на загальне само-
почуття військових, що, своєю чергою, значно 
ускладнює виконання бойових завдань і знижує 
якість життя в цілому. За даними різних авторів, 
90 % військовослужбовців потребують стомато-
логічної допомоги [1]. 

Військова стоматологія завжди займала осо-
бливе місце в загальній стоматології через спе-
цифічні умови життєдіяльності Збройних сил 
України. Її особливістю завжди була глибока 
міждисциплінарна інтеграція. Для виконання 
своєї основної місії, а саме надання всіх видів 
стоматологічної допомоги в повному обсязі, у 
військово-медичних закладах організовано спе-
ціалізовані підрозділи – кабінети, відділення, 
клініки [2]. 

Надання ортопедичної допомоги відбуваєть-
ся відповідно до Законів України «Про Збройні 
Сили України», «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я», «Про соціальний і пра-
вовий захист військовослужбовців та членів їх 
сімей», «Про статус ветеранів військової служ-
би, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких 
інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
«Про господарчу діяльність у збройних силах 
України», постанов Кабінету Міністрів України 
№1138 «Про затвердження переліку платних по-
слуг, які надаються в державних закладах охо-
рони здоров’я та вищих медичних закладах осві-
ти» від 17 вересня 1996 року,  №1171 «Про за-
твердження переліку видів господарської діяль-
ності, здійснення якої дозволяється військовим 
частинам збройних сил» від 25 липня 2000 року, 
інструкції Міністерства оборони України про пе-
релік надання стоматологічної допомоги в за-
кладах охорони здоров’я та медичних підрозді-
лах Збройних Сил України (наказ №1071/27516 
від 7 вересня 2015 року) [3]. 

Відповідно до цих правових документів сто-
матологічна ортопедична допомога охоплює 
відновлення функції жувального апарату, усу-

нення вроджених і набутих деформацій обличчя 
і щелеп шляхом використання різних видів спе-
ціальних апаратів. Пацієнтам із вогнепальними 
пораненнями, травмами щелепно-лицевої діля-
нки показано заміщення дефектів кісток і м’яких 
тканин обличчя у відділеннях щелепно-лицевого 
протезування. 

Спеціальна медична ортопедична допомога 
3-4 рівнів надається у спеціалізованих військово-
медичних відділеннях і цивільних стоматологіч-
них закладах. Кафедра післядипломної освіти 
лікарів стоматологів-ортопедів Полтавського 
державного медичного університету працює на 
базі комунального підприємства «Полтавський 
обласний центр стоматології – стоматологічна 
клінічна поліклініка» і надає консультативну  та 
спеціалізовану ортопедичну допомогу різних рі-
внів складності. 

Причини звернення військових по ортопедич-
ну стоматологічну допомогу різні: зняття орто-
педичної конструкції з метою подальшого ліку-
вання в лікаря стоматолога-терапевта, виготов-
лення нових стоматологічних ортопедичних 
конструкцій тощо. 

На тлі сучасних викликів постає низка про-
блем, наприклад, неможливість чіткого прогно-
зування надання стоматологічної допомоги вій-
ськовослужбовцям, які перебувають на ротації. 

Метою нашої роботи став аналіз причин зве-
рнення військових по ортопедичну стоматологіч-
ну допомогу, а також ретельний вибір конструк-
ційного матеріалу дентальних протезів з ураху-
ванням клінічної картини і супутніх хвороб. 

Об’єкт і методи дослідження 
Для розв’язання поставлених завдань було 

проведено обстеження 92 військових, які пере-
бували на лікуванні в шпиталі та на ротації в 
Полтавській області, у період із квітня 2022 року 
по січень 2023 року. Особливу увагу ми зверта-
ли на розподіл пацієнтів за направленням. У 
нашому випадку більшу кількість хворих на ор-
топедичне лікування було направлено Полтав-
ським військовим шпиталем. Також були само-
звернення військових і звернення за направлен-
ням із реєстратури. 
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Таблиця 1  
Кількість пацієнтів, які звернулися по стоматологічну допомогу 

 Організація, що направила 
Місяць військовий шпиталь реєстратура самозвернення 

Квітень, 2022 6 1 1 
Травень, 2022 7 1 2 
Червень, 2022 8 - 3 
Вересень, 2022 8 2 2 
Жовтень, 2022 9 1 - 
Листопад, 2022 10 1 1 
Грудень, 2022 12 1 2 
Січень, 2022 12 1 1 
Усього 72 8 12 

 
Із загальної кількості пролікованих нами осіб 

52 військові звернулися по ортопедичну допомо-
гу вперше. Відповідно, 40 пацієнтів раніше були 
протезовані незнімними конструкціями. Ці мос-
топодібні протези було видалено, бо вони не 

відповідали клінічним вимогам. 
Для подальшого лікування ми вирішили роз-

поділити пацієнтів на 4 групи залежно від топо-
графії дефектів зубних рядів, використавши при 
цьому класифікацію Кеннеді. 

Таблиця 2 
Розподіл пацієнтів за топографією дефектів зубних рядів 

Кількість пацієнтів Які протезуються вперше Які протезуються повто-
рно 

З дефектами зубних рядів I класу за Кеннеді 8 10 
З дефектами зубних рядів IІ класу за Кеннеді 10 14 
З дефектами зубних рядів IІІ класу за Кеннеді 20 8 
З дефектами зубних рядів IV класу за Кеннеді 14 6 
Усього 52 40 

 
Будь-яке ортопедичне лікування має бути на-

уково обґрунтованим. Ефективним дентальне 
протезування вважається в разі відновлення ес-
тетики і функції, зважаючи на біосумісність конс-
трукційних стоматологічних матеріалів. На жаль, 
металеві зубні протези мають недоліки, 
пов’язані з наявною в деяких пацієнтів підвище-
ною чутливістю до металевих компонентів [4]. 

Важливим є вибір матеріалу для виготовлен-
ня ортопедичних конструкцій при хронічних за-
хворюваннях пародонта і слизової оболонки по-
рожнини рота. Саме такі проблеми було діагнос-
товано під час обстеження 84 військових. За не-
обхідності зуби було видалено 37 особам, пере-
важно внаслідок ускладнень періодонтиту і па-
родонтиту. 

У багатьох літературних джерелах зазначаєть-
ся про негативний вплив полімерних матеріалів на 
тканини протезного ложа й організм у цілому, що 
унеможливлює використання акрилатів у пацієнтів 
із захворюваннями слизової оболонки порожнини 
рота і шлунково-кишкового тракту [5]. 

Одним із найістотніших негативних чинників 
акрилових полімерів є мікропористість, що при-
зводить до зміни кількісного і якісного складу мі-
крофлори порожнини рота й виникнення дисбак-
теріозу [6]. 

Ряд вчених зазначають кореляцію інтенсив-
ності обсіменіння грибами роду Candida поверх-
ні акрилових протезів, прилеглих до них тканин 
протезного ложа, що свідчать про залежність 
виникнення і перебігу хронічного галітозу від 

цього мікробного чинника. Навіть за найретель-
нішого дотримання технології виготовлення про-
тезів на основі поліметилметакрилату в базисі 
відмічається залишковий мономер, що викликає 
появу в ротовій порожнині токсико-алергічних 
реакцій [7]. 

У зв’язку з тим, що у 84 військових діагносто-
вано хронічні захворювання тканин пародонта, 
нами було проведено активний пошук базисних 
матеріалів, які були б біологічно індиферентни-
ми до тканин протезного ложа. Цим вимогам  
відповідають термопласти: нейлон, поліоксиме-
тилен, поліпропілен, поліетилен. За даними фі-
рми-виробника, ці матеріали характеризуються 
відсутністю токсико-алергічного подразника, 
мають високу біосумісність, що особливо актуа-
льно для пацієнтів із захворюваннями слизової 
оболонки порожнини рота, ШКТ, імунної, ендо-
кринної, нервової систем [8]. 

Таким чином, усім нашим пацієнтам було ви-
готовлено часткові знімні протези з термоплас-
тичного матеріалу «Acron», виробник «Roko» 
(Польща). При виборі конструкцій часткових зні-
мних протезів у пацієнтів із різними дефектами 
зубних рядів ми керувалися невеликою кількістю 
клінічних відвідувань, що актуально для військо-
вих, які перебувають на ротації та лікуванні в 
шпиталі [9]. 

Висновок 
Проведений нами аналіз причин звернення 

військових по ортопедичну стоматологічну до-
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помогу, а також ретельний вибір конструкційного 
матеріалу дали можливість запобігти усклад-
ненням і виготовити якісні знімні протези в стис-
лий термін, за два клінічні відвідування, що ак-
туально для військових, які перебувають на ро-
тації та лікуванні в шпиталі. 
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Резюме 
У сучасних умовах російської військової агресії щодо України стоматологічне здоров’я наших захи-

сників займає одне з ключових місць. Його незадовільний стан впливає на загальне самопочуття вій-
ськових, що, своєю чергою, значно ускладнює виконання бойових завдань і знижує якість життя в ці-
лому. За даними різних авторів, 90% військовослужбовців потребують стоматологічної допомоги. 

Метою роботи став аналіз причин звернення військових по ортопедичну стоматологічну допомогу, 
а також ретельний вибір конструкційного матеріалу дентальних протезів з урахуванням клінічної кар-
тини і супутніх хвороб. 

Об’єкт і методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань було проведено обстеження 
92 військових, які перебували на лікуванні в шпиталі та на ротації в Полтавській області, у період із 
квітня 2022 року по січень 2023 року. 

У зв’язку з тим, що у 84 військових діагностовано хронічні захворювання тканин пародонта, було 
проведено активний пошук базисних матеріалів, які були б біологічно індиферентними до тканин про-
тезного ложа. Цим вимогам  відповідають термопласти: нейлон, поліоксиметилен, поліпропілен, полі-
етилен. За даними фірми-виробника, ці матеріали характеризуються відсутністю токсико-алергічного 
подразника, мають високу біосумісність, що особливо актуально для пацієнтів із захворюваннями сли-
зової оболонки порожнини рота, ШКТ, імунної, ендокринної, нервової систем. 

Усім пацієнтам було виготовлено часткові знімні протези з термопластичного матеріалу «Acron», 
виробник «Roko» (Польща). При виборі конструкцій часткових знімних протезів у пацієнтів із різними 
дефектами зубних рядів керувалися невеликою кількістю клінічних відвідувань, що актуально для вій-
ськових, які перебувають на ротації та лікуванні в шпиталі. 

Висновок. Проведений аналіз причин звернення військових по ортопедичну стоматологічну допо-
могу, а також ретельний вибір конструкційного матеріалу дали можливість запобігти ускладненням і 
виготовити якісні знімні протези в стислий термін, за два клінічні відвідування, що актуально для вій-
ськових, які перебувають на ротації та лікуванні в шпиталі. 

Ключові слова: військова стоматологія, захворювання пародонту, акрилові полімери, термоплас-
тичні матеріали, біосумісність. 
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Summary 
In the current situation of Russian military aggression against Ukraine, the dental health of military 

personnel is a key concern. Poor dental health impacts the overall well-being of the military, which in turn 
affects combat tasks and quality of life. Various studies show that 90% of military personnel require dental 
care. 

The aim of our study was to analyze reasons for military personnel to seek orthopedic dental care and to 
carefully select construction materials for dental prostheses, taking into account clinical presentation and 
accompanying diseases. 

We conducted an examination of 92 military personnel receiving treatment in a hospital and on rotation in 
the Poltava region from April 2022 to January 2023. Out of this group, 52 people sought orthopedic help for 
the first time, while 40 people had previously undergone prosthetic treatment with fixed dental appliences 
that were removed due to non-compliance with clinical requirements. Chronic periodontal and oral mucosal 
diseases were diagnosed in 84 participants, and teeth were extracted for 37 individuals due to complications 
of periodontitis and periodontitis. 

To address these issues, we selected thermoplastic material Acron, manufactured by Roko (Poland), as 
the ideal material for partial removable prostheses. This material is biologically inert to the tissues of the 
prosthetic bed and enabled us to produce high-quality removable prostheses in two clinical visits, which is 
relevant for military personnel who are on rotation and receiving treatment in the hospital. 

In conclusion, our study provides insight into the reasons for seeking orthopedic dental care among 
military personnel and highlights the importance of careful selection of construction materials for dental 
prostheses to prevent complications and enable effective treatment in a short time. 

Key words: military dentistry, periodontal disease, acrylic polymers, thermoplastic materials, 
biocompatibility. 

 
 


