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Реєстр. № 288/35/11 

 

1. СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГІПЕРЧУТЛИВОСТІ ЗУБІВ. 

2. Підвищення ефективності лікування хворих на гіперчутливість зубів. 

3. Спосіб лікування гіперчутливості зубів, що включає десенситайзер «Глуфторед» та препарат 

«Кальцій-D3 Нікомед» здійснюють таким чином: попередньо очищену від зубних відкладень 

поверхню зуба промити водою та просушити, після чого змочити значною кількістю рідини 

(розчин, який містить іони фтору та міді), що входить до комплекту препарату «Глуфторед», 

через 1 хв. надлишок рідини видалити та нанести другий компонент комплекту – суспензію 

гідроокису кальцію. Кількість подібних процедур визначається відповідно до ступеня 

гіперчутливості зубів: при гіперчутливості зубів І ступеня лікування проводиться 1 раз, при 

гіперчутливості зубів ІІ та ІІІ ступеня застосування «Глуфтореду» здійснюється двічі з 

інтервалом у 2 тижні. Одночасно пацієнтам призначається препарат «Кальцій-D3 Нікомед», 

схема прийому якого також обумовлюється ступенем вираженості клінічних проявів 

гіперчутливості зубів. Хворим із гіперчутливістю зубів І ступеня «Кальцій-Д3 Нікомед» 

призначається по 2 таблетки на день протягом 20 днів, 2 рази на рік. Пацієнтам із 

гіперчутливістю ІІ чи ІІІ ступеня пропонується приймати препарат по 2 таблетки 2 рази на день 

протягом 30 днів, 3 рази на рік. 

4. Десенситайзер «Глуфторед» та препарат «Кальцій-D43 Нікомед».  

5. Гіперчутливість зубів І, ІІ та ІІІ ступеня тяжкості. 

6. Підвищена чутливість до препаратів, які входять до способу лікування. 

7. Використання запропонованої комплексної схеми лікування, дозволить досягти стійкого 

усунення клінічних проявів гіперчутливості зубів, скоротить кількість відвідувань, попередить 

розвиток ускладнень в найближчі та віддалені терміни спостережень.8. Можлива помилка – 

недотримання схеми використання препаратів та не проведення видалення зубних відкладень 

перед застосуванням десенситайзера призведе до зниження ефективності запропонованої 

комплексної схеми лікування. 
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2008. − № 109; Ніколішин А.К. Комплексний підхід до лікування гіперчутливості зубів / А.К. 

Ніколішин, І.О. Іваницький // Мат. ювілейної міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання 

сучасної стоматології». – Львів, 2008. – С. 160 − 162. 

10. НДР «Патогенетичні підходи до методів лікування основних стоматологічних захворювань на 

основі вивчення механізмів пошкодження твердих тканин зубів, ендодонту, пародонту та 

СОПР», 0106U00964. 
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11. Деклараційний патент на корисну модель № 39503, Україна. МПК 2008 А61К6/00. Спосіб 

комплексного лікування гіперчутливості зубів / Ніколішин А.К., Петрушанко Т.О., 

Іваницький І.О. – № 200812585; заявл. 27.10.2008 р.; опубл. 25.02.2009 р. Бюл. № 11. 

12. Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 

36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел/факс (0532) 60-20-51. 

13. Ніколішин А.К. (0532222882), Іваницький І.О. (0532222882). 

14. Вчена Рада Вищого державного навчального закладу України «Українська медична 

стоматологічна академія» (протокол № 10 від 10.03.2010 р.). 

15. Консультації розробників. 

 

Реєстр. № 289/35/11 

 

1. СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КРАЙОВОГО ПРИЛЯГАННЯ ПЛОМБУВАЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ У ПОРОЖНИНАХ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБА 
2. Дослідження крайової проникності пломбувальних матеріалів, для визначення якості з’єднання їх з 

твердими тканинами зуба 

3. Спосіб визначення крайового прилягання пломбувальних матеріалів у порожнинах твердих тканин 

зубів, включає препарування у твердих тканинах видалених зубів людини порожнини II за Блеком, 

пломбування досліджуваним матеріалом відповідно до вказівок виробника з наступним виконанням 

перемінного навантаження  і  визначення  крайової  проникності за ступенем проникнення 2% 

водного використовують зуб людини тієї ж групової приналежності, після пломбування зуби 

витримують протягом 24 годин у фізіологічному розчині при кімнатній температурі, потім їх 

фіксують у самотвердіючій пластмасі, для імітації процесів передачі жувального тиску між двома 

зубами розміщують стоматологічний матеріал для кап «Боксил-Екстра», перемінне навантаження 

досліджують при навантаженні 100-250 Н при ЗО циклах у хвилину (2000х) на розривній машині 

МРК-1, визначення крайової проникності здійснюють за ступенем проникнення 2% водного розчину 

метиленового синього у простір між зубом і реставраційним матеріалом після перемінного 

навантаження. 

4. Пломбувальні матеріали, стоматологічний матеріал «Боксил-Екстра», розривна машина МРК-1, 

фізіологічний розчин, 2% водний розчин метиленового синього. 

5. Дослідження міцності крайового прилягання пломбувальних матеріалів у порожнинах твердих 

тканин зуба. 

6. Немає. 

7. Дослідження  міцності  крайового прилягання пломбувальних матеріалів  у  порожнинах твердих 

тканин зубів запропонованим способом дозволяє одержати дані з більш високим ступенем 

достовірності і з меншими затратами, що дозволить запобігти порушенню герметизації при лікуванні 

карієсу. 

8. Немає. 
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